Tabla
Fndrapado

Definicion
Tipos de tejidos que, una vez adheridos a la tabla, se utilizan como soporte de las pinturas.

Normalmente, esta echo de tela de lino ya que es un tejido muy estable y resistente a la
humedad y a los cambios de temperatura, ademas puede tener diferentes tipos de

urdimbre.

Se aplica después de la capa de impermeabilizacion y antes de la capa de preparacion.

La estopa

A parte del entrapado también se puede aplicar el estopado consistente en trozos o hilos de
tela de lino o cafnamo muy fino, o también crin de caballo, encolados en las juntas de unién
de diferentes paneles.

En algunas ocasiones se han encontrado pergaminos adheridos haciendo la funcién de
entrapado.
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