Tela
Capa de preparacion

Definicion

Capas posteriores a la capa de imprimacién con contenido de carga, esta unifica el aspecto
de la superficie a pintar y facilita la adhesiéon de la pintura al soporte. Al mismo tiempo que
reduce los efectos de los movimientos del soporte sobre la capa pictérica.

La preparacidén esta compuesta de una carga de carbonato o sulfato calcico, agua destilada
y un aglutinante organico de cola de conejo o de pez.
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